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DIAGRAMA TRIANGULAR RECTANGULAR

LIXIVIACIÓN

•Solido inerte parcialmente soluble          
en la disolución 

•Sólido inerte B retiene por    
adsorción soluto o disolvente 

•Proporción de la disolución    
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DIAGRAMA TRIANGULAR RECTANGULAR

LIXIVIACIÓN

•Solido inerte nada soluble          
en la disolución 

•Proporción de la disolución    
retenida por el sólido constante
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Sólido inerte B no retiene por
adsorción soluto o disolvente 
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•Solido inerte nada soluble          
en la disolución 
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